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В статье представлены результаты структурно-фазовых превращений и их корреляции 
с микротвердостью в стали 12Х18Н10Т после термомеханической обработки и 
высокотемпературной пластической деформации. Сделаны оценки истинных напряжений при 
одноосном растяжении. 
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Введение

Как известно, сталь 12Х18Н10Т широко используется в промышленности как коррозион-
ностойкий и износоустойчивый материал. Этот матераил применяется в ядерном реакторо-
строении [1-3].

Пластичность, обусловленная мартенситным γ→α′-превращением, аустенитных сталей при 
низких температурах описана в работе [4]. Это превращение влияет на величину деформацион-
ного упрочнения и локализацию течения материала. Интенсивность образования мартенсита 
зависит от степени термической стабильности исходной γ-фазы (аустенита) и от термомехани-
ческой обработки. Старение и подбор оптимальной температуры приводит к более быстрому 
γ→α′-превращению [4]. Можно предположить, что большая доля мартенсита способна увели-
чить степень деформации при высокотемпературной деформации сталей. Ранее нами была из-
учена сверхпластичность превращения с Co-Ni-Nb сплава в работах [5, 6]. В работе [5] описана 
наша методика для определения истинных напряжений. Эта методика была апробирована на 
сплавах, где при высокотемпературной деформации происходит фазовое превращение. 

В данной работе исследуются структурно-фазовое состояние и высокотемператураная де-
формация стали 12Х18Н10Т, обладающие уникальными физическими свойствами. Цель рабо-
ты – исследовать структурно-фазовое состояние стали до и после пластической деформации 
при высоких температурах [7]. 

Материалы и методы исследования

Сталь 12Х18Н10Т применяется в качестве коррозионностойкого и жаропрочного материа-
ла и имеет следующий химический состав: основа Fe, 0,12%-С, 18%-Ni, 10%-Тi. Термическая 
обработка стали производилась в муфельной печи СОУЛ-4 с использованием кварцевой труб-
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ки, где создавался вакуум не менее 10-3 МПа. Закалку проводили в воде комнатной темпера-
туры. Прокатку стали осуществляли на прокатном стане стандартного изготовления. Высоко-
температурная пластическая деформация стали проводилась в испытательной машине 1246Р, 
где создавался вакуум не менее 10-5 МПа. Исследование микроструктуры проводили на опти-
ческом микроскопе Неофот-21 и сканирующем электронном микроскопе JSM-6390LV произ-
водства компании JEOL Ltd. (Япония) с системой энергодисперсионного микроанализа INCA 
Energy Penta FET X3 компании OXFORD Instruments Analytical Limited. Фазовый состав об-
разцов исследовали на рентгеновском дифрактометре ДРОН-3 с гониометрической приставкой 
ГП-13 с применением кобальтового и медного излучения, а также на мессбауеровском спектро-
метре МС1104ЕМ с 57Со-источником гамма-кванттов.

Результаты и их обсуждение

Для исследования эволюции структурно-фазовых превращений после термомеханической 
обработки и высокотемпературной пластической деформации нами была изучена структура 
стали после прокатки и отжига. В исходном состоянии структура стали имеет множество двой-
ников, размер зерен составляет 〈d〉 = 19 мкм (рис. 1а). После прокатки на 80 % микроструктура 
стали плохо выявляется, наблюдается лишь деформационный рельеф в виде волокон тексту-
ры вдоль одного направления (рис. 1б). При низкотемпературном отжиге прокатанной стали 
не отсутствуют рекристаллизационные процессы, структура является волокнистой с темны-
ми участками (рис. 1в). Дальнейшее увеличение температуры обработки приводит к образо-
ванию темных участков. Это области обратного мартенситно-аустенитного превращения, о 
чем свидетельствуют данные рентгеноструктурного анализа (рис. 3в). В отличие от низкотем-
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Fig. 1. The microstructure of steel 12Cr18Ni10Ti: a) initial condition; b) 80 % rolling; c) rolling for 
80 % + annealing at 600 °С (30 min); d) rolling at 80 % + annealing at 920 °С (30 min); e) rolling 

at 80 % + annealing at 1000 °С (30 min); e) rolling at 80 % + annealing at 1200 °С (30 min) 
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Спектр 2 Да 0.53 18.94 1.34 71.45 7.74 100.00
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Рис. 1. Микроструктура стали 12Х18Н10Т: а) исходное состояние; б) прокатка на 80 %; в) прокатка на 
80 % + отжиг при 600 °С (30 мин); г) прокатка на 80 % + отжиг при 920 °С (30 мин); д) прокатка на 
80 % + отжиг при 1000 °С (30 мин); е) прокатка на 80 % + отжиг при 1200 °С (30 мин)

Fig. 1. The microstructure of steel 12Cr18Ni10Ti: a) initial condition; б) 80 % rolling; в) rolling for 80 % + an-
nealing at 600 °С (30 min); г) rolling at 80 % + annealing at 920 °С (30 min); д) rolling at 80 % + annealing at 
1000 °С (30 min); e) rolling at 80 % + annealing at 1200 °С (30 min)
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пературного отжига при температурах выше 920 °С микроструктура стали выявлена в виде 
рекристаллизованных зерен (рис. 1г, д, е) и рентгенограммы (рис. 3г, д, е) соответственно. По 
фотографиям микроструктуры (рис. 1д, е) стали видно, что при высоких температурах отжи-
га выше 1000 °С происходит рост зерен аустенита. Так, при 1000 °С средний размер зерен 
〈d〉 = 37,3 мкм, 1100 °С – 〈d〉 = 35,3 мкм, 1200 °С – 〈d〉 = 45,8 мкм (рис. 1д, е). 

Также нами проведены микроструктурные исследования на растровом электронном ми-
кроскопе с приставкой для энергодисперсионного анализа «INCA Energy». Как видно на рис. 2а, 
особого различия между химическими составами не наблюдается, что косвенно подтверждает 
образование мартенсита деформации при прокатке стали, поскольку мартенсит образуется без-
диффузионным методом [8]. После отжига при 920 °С также отсутствуют изменения в химиче-
ском составе (рис. 2б).

Рентгенодифракционные исследования образцов стали в исходном и отожженных состоя-
ниях приведены на рис. 3. Сначала сталь находится в γ-аустенитном состоянии (рис. 3а) с ГЦК-
решеткой с параметром решетки а = 3,59 Å. А после прокатки на 80 % сталь полностью пере-
ходит в α′-железо с параметром решетки αα = 2,875 Å (рис. 3б) [9]. Мартенситные превращения 
γ-Fe в α′-фазу происходят в условиях пластической деформации, которые связаны с избыточ-
ными объемами в локальных наномасштабных областях [10, 11].

На дифрактограмме образцов после отжига при 600 °С наблюдается появление линий γ-Fe 
(аустенита), а также изменение соотношения интенсивностей линий α′-фазы (рис. 3в), свиде-
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Рис. 2. Микроструктура и микроанализ стали 12Х18Н10Т: а) прокатка на 80 % + отжиг при 600 °С; 
б) прокатка на 80 % + отжиг при 920 °С

Fig. 2. Microstructure and Microanalysis of steel 12Cr18Ni10Ti: a) rolling at 80 % + annealing at 600 °С; б) roll-
ing at 80 % + annealing at 920 °С
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тельствующие о снятии внутренних напряжений при отжиге. Отжиг при 700-800 °С не вызвал 
значительных фазовых изменений. Лишь линии γ-Fe (аустенита) стали более выраженными. 
Важным экспериментальным данным является то, что в данной работе установлен верхний 
температурный предел перехода α′-фазы в γ-Fe для образцов, предварительно прокатанных на 
80 %, – 920 °С (рис. 3г). Дальнейшее увеличение температуры отжига приводит лишь к росту 
интенсивности пиков от γ-Fe (рис. 3д). Также установлено, что повышение температуры отжига 
стали вызывает увеличение параметров решетки аустенита и мартенсита, так, после отжига 
при 700 °С параметры решеток αα = 2,878 Å, αγ = 3,6 Å.

Повышение температуры отжига приводит к резкому увеличению среднего размера зер-
на, что отрицательно влияет на эксплуатационные свойства стали. На рис. 4 представлены 
изменения микротвердости после различных обработок. В исходном состоянии микротвер-
дость стали равна Н = 2507 МПа. После прокатки происходит увеличение микротвердости до 
Н = 5372 МПа из-за образования мартенсита деформации (рис. 3б). При обработке прокатки 
на 80 % и отжиге при 600 °С наблюдается уменьшение микротвердости до Н = 4566 МПа. 
Дальнейшее увеличение температуры отжига приводит к постепенному уменьшению микро-

Рис. 3. Фрагменты дифрактограмм стали 12Х18Н10Т: а) исходное состояние; б) прокатка на 80 %; 
в) прокатка на 80 % + отжиг при 600 °С (30 мин); г) прокатка на 80 % + отжиг при 920 °С (30 мин); 
д) прокатка на 80 % + отжиг при 1000 °С (30 мин); е) прокатка на 80 % + отжиг при 1200 °С (30 мин)

Fig. 3. Fragments of diffractograms of steel 12Cr18Ni10Ti: a) initial condition; б) 80 % rolling; в) rolling for 80 % 
+ annealing at 600 °С (30 min); г) rolling at 80 % + annealing at 920 °С (30 min); д) rolling at 80 % + annealing 
at 1000 °С (30 min); e) rolling at 80 % + annealing at 1200 °С (30 min)
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твердости, так, при температуре отжига 920 °С микротвердость образца равна Н = 1883 МПа 
(рис. 4).

Исследования фазового состава на мессбауеровском спектрометре МС1104ЕМ с 57Со-
источником гамма-квантов подтверждают результаты, полученные ранее. Как показано на 
рис. 5а, в исходном состояниии сталь находится в аустенитном состоянии, как известно, ау-

Рис. 4. Микротвердость стали 12Х18Н10Т после различных обработок

Fig. 4. Microhardness of steel 12Cr18Ni10Ti after various treatments
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стенит является немагнитной фазой. У прокатанных на 80 % образцов стали мессбауеров-
ские спектры отличаются от исходных (рис. 5а, б). В исходном состоянии наблюдается один 
пик, а в прокатанном – секстед. У оттоженных при 600 °С образцов стали наблюдаются пики 
как от аустенита, так и от мартенсита, также у образца сохраняются магнитные свойства. С 
повышением температуры отжига стали исчезают магнитные свойства и пики от мартенсита 
(рис. 5д). Данные, полученные методом гамма-резонансной спектроскопии, подтверждают 
данные, полученные методом рентгено-дифракционного фазового анализа.

Спектр обработан методом восстановления распределения сверхтонкого магнитного 
поля и методом модельной расшифровки. Видно, что максимум восстановленного рас-
пределения сверхтонкого магнитного поля достигается при Hn ~ 280 kЭ, после обработки 
прокатки на 80 % (рис. 5б). Это связано с перераспределением электронной плотности 
вокруг ядра железа. Такое перераспределение возникает благодаря формированию новой 
фазы – мартенсита деформации. После отжига при 600 °С максимум восстановленного 
распределения сверхтонкого магнитного поля смещается, Hn ~ 260 kЭ (рис. 5в). Это сви-
детельствует о неполном превращении ферромагнитного мартенсита в парамагнитный 
аустенит [12].

Поскольку в исследуемой стали не образовывается фаза диффузионным методом, то высо-
котемпературная пластичность происходит только за счет зернограничного проскальзывания. 
Поэтому структура стали после высокотемпературной деформации является высокопористой 
(рис. 6а). В стали также наблюдается вязкое разрушение (рис. 6б) [13]. Показатель пластич-
ности δ = 130 %.

Рентгенофазовый анализ до и после высокотемпературной деформации стали 12Х18Н10Т 
подтверждает, что образования фаз не происходит (рис. 7), а также то, что при деформации 
случается обратное превращение мартенсита в аустенит (рис. 7д). Установлено, что высоко-
температурная деформация инициирует переход α-железа в γ-железо и снижает температуру 
перехода с 920 до 780 °С.

На рис. 8 представлены изменения микротвердости стали до и после высокотемпера-
турной деформации. На гистограммах видим, что после проведения прокатки и у стали про-

Рис. 6. Микроструктура стали 12Х18Н10Т: а) прокатка на 80 % + скоростной нагрев да 820 °С (3 мин) + 
СПД (Т = 780 °С, ε = 0,72∙10-2с-1); б) поверхность разрушения после СПД на 190 %

Fig. 6. The microstructure of steel 12Cr18Ni10Ti: a) rolling at 80 % + high-speed heating and 820 °С (3 min) + 
SPD (Т = 780 °С, ε = 0,72∙10-2с-1); б) surface damage after SPD by 190 %
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Рис. 7. Фрагменты дифрактограмм до и после высокотемпературной деформации стали 12Х18Н10Т: 
а) исходный; б) прокатка на 80 %; в) прокатка на 80 % + скоростной нагрев до 820 °С (3 мин) + СПД 
(Т = 780 °С, ε = 0,72∙10-2с-1)

Fig. 7. Fragments of diffraction patterns before and after high-temperature deformation of steel 12Cr18Ni-
10Ti: a) source; б) 80 % rolling; в) rolling at 80 % + high-speed heating to 820 °С (3 min) + SPD(Т = 780 °С, 
ε = 0,72∙10-2с-1)

На рис. 8 представлены изменения микротвердости стали до и после 
высокотемпературной деформации. На гистограммах видим, что после 
проведения прокатки и у стали происходит увеличение микротвердости в два 
раза. При проведении деформации уменьшается микротвердость, но значение 
микротвердости не ниже исходного. 
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Рис. 8. Изменение микротвердости: 1 – исходный; 2 – прокатка на 80 %; 3 – прокатка на 80 % + скоростной 
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ε = 0,72∙10-3с-1)

Fig. 8. Microhardness change: 1 – source; 2 – rolling at 80 %; 3 – rolling at 80 % + high-speed heating 820 °С 
(3 min); 4 – rolling at 80 % + high-speed heating 820 °С (3 MIN) + SPD (Т = 780 °С, ε = 0,72∙10-3с-1) 
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Рис. 9. График изменения напряжения течения в стали 12Х18Н10Т 
Fig. 9. The graph of flow stress in steel 12Cr18Ni10Ti 
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и сплавам с очень мелким равноосным зерном. Второй тип – сверхпластичность превращения, 
проявляется во время фазового превращения. В момент фазового превращения структура рез-
ко меняется, образующаяся фаза в начальный момент мелкозернистая, а в период трансформа-
ции однофазный сплав становится двухфазным.

На рис. 9 видно, что в начальный момент времени условное напряжение – σусл. и расчетное 
теоретическое напряжение – σрасч растет и, достигая предела прочности, равномерно умень-
шается. А истинное напряжение σист, определенное фотометодом, изменяется скачкообразно. 
В работах [15-17] изложены некоторые особенности исследования истинных напряжений в 
сталях и сплавах. Истинное напряжение неплохо сходится с теоретическим и условным на-
пряжениями до степени деформации – 0,5, в дальнейшем происходит рост истинного напря-
жения, максимум которого достигается в месте разрыва образца. В полученных данных име-
ется расхождение теоретических данных с экспериментальными, по-видимому, из-за того, что 
теоретическая формула не учитывает изменения скорости деформации и изменения площади 
поперечного сечения образца.

Выводы

Исследованиями структурных и магнитных характеристик установлено, что в результате 
прокатки происходит образование новой фазы – мартенсита деформации. 

Неравновесные мартенситные фазы, возникающие при переходе γ-Fe в α′-фазу в условиях 
пластической деформации, связаны с имеющимися в материале избыточными объемами в ло-
кальных наномасштабных областях.

Пластическая деформация в стали 12Х18Н10Т – высокотемпературная пластическая де-
формация за счет перехода α′-фазы в γ-Fe по типу сверхпластичности превращения.
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