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Таблица S1. Текстурные характеристики катализаторов 3%Pd/C, 3%Ru/C, 3%Ni/C. 

Table S1. Textural characteristics of catalysts 3%Pd/C, 3%Ru/C, 3%Ni/C.

Рисунок Катализатор Средний 
размер частиц

Текстурные характеристики 
SБЭТ, м2/г Vпор, см3/г <dпор>, нм

А 3%Pd/C 1.2 350 0.52 5.64
Б 3%Ru/C 1.6 341 0.50 5.88
В 3%Ni/C 20.5 320 0.52 5.64

Рис. S1. ЯМР- H1 спектры образцов продуктов ГДО ФЭФЭ на 3 %Pd/С-ox (2А) и 3 %Pd/С (2B)

Fig. S1. NMR-H1 spectra of samples of PEPE HDO products on 3 %Pd/C-ox (2A) and 3 %Pd/C (2B)
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Рис. S2. ИК-спектры продуктов гидродеоксигенации ФЭФЭ на 3%Ru/С-оx, 4,0 МПа (1), 3%Ru/С, 4,0 МПа 
(2), 3%Ru/С-оx, 1,5 МПа (3) катализаторах

Fig. S2. IR spectra of PPE hydrodeoxygenation products on 3%Ru/C-ox, 4.0 MPa (1), 3%Ru/C, 4.0 MPa (2), 
3%Ru/C-ox, 1.5 MPa (3) catalysts


