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АННОТАЦИЯ 

Актуальность данной работы подчеркивается тем, что частые и 

длительные анодные эффекты отрицательно сказываются на показателях 

электролиза и, в первую очередь, на выходе по току, так же во время 

возникновения анодного эффекта происходит значительное выделение 

перфторуглеродов CF4 и C2F6, которые являются парниковыми газами. 

Цель данного исследования – выбор оптимального, технически 

приемлемого варианта снижения частоты анодных эффектов на ПАО «Русал 

Братск». Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

проведен анализ известных решений по проблемам сокращения частоты 

анодных эффектов; сделан анализ имеющихся статистических данных по 

количеству анодных эффектов на ПАО «Русал Братск»; собраны и обработаны 

технологические данные на испытуемых электролизерах, с параллельным 

анализом данных электролизеров свидетелей; выполнен экономический 

расчет для подтверждения эффективности и целесообразности предлагаемых 

решений. 

После реализации запланированных мероприятий в рамках данного 

исследования, удалось добиться снижения частоты анодных эффектов на 

алюминиевых электролизерах на 10-11%, что непосредственно привело к 

экономии электроэнергии и снижению выделения парниковых газов при 

эксплуатации электролизеров с самообжигающимися анодами.  

Ключевые слова: анодный эффект, анодный массив, парниковые газы. 
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