
 



РЕФЕРАТ 

 

Дипломная работа 48 с., 23 рис., 4 табл., 31 источника 

ПЛАВЛЕНЫЙ КВАРЦ, КЕРАМИКА, ШЛИКЕР 

Цель работы – исследование свойств шликера на основе оксида 

кремния. 

В результате проведенных исследований установлено влияние 

концентрации твердой фазы и времени перемешивания на свойства шликера, 

показано, что при перемешивании в течение 35 ч и введении фракции с 

размером частиц  3 мм каждые 6,5 ч в шликере формируется устойчивая 

суспензия плотностью 1,82 г/см
3
, что удовлетворяет требованиям литейных 

шликеров.  

Разработаны технологические режимы получения керамики на основе 

диоксида кремния методом шликерного литья одностадийным способом. 

Подобран гранулометрический состав SiO2. С использованием полученных 

данных, характеризующих влияние концентрации плавленого кварца, 

времени перемешивания и гранулометрического состава на свойства 

шликера, показано, что при концентрации твѐрдой фазы 80 масс. % и 

перемешивании в течение 35 ч плотность готового изделия достигает 2 г/см
3
.  

 




